UNE EN ISO 10545-3

Absorcion al agua
Water absorption

Absorption de |'eau












UNE EN ISO 10545-7

Resistencia a la Abrasion
Scratch resistance

Résistance a |'abrasion












UNE EN ISO 10545-14

Resistencia a las manchas
Stain resistance

Résistance aux taches












UNE 67101 (Mohs)

Dureza al Rayado

Scratch hardness

Résistance aux rayures
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Niebla Collection

[ Manufacturer EZARRI MCSAICO ]
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test report

REPORT INFORMATION

eference $-PA-01126-0091-20 Date of issue 07/23/2020 ]

otificandolo a FUNDACION INNOVARCILLA mediante carta

MANUFACTURER IDENTIFICATION

eptificacion, cancelacian y oposicion de sus datos, n

Client/Company EZARRI MOSAICO J
Address Zubierreka Industrialdea, 58 ]
Industry - Locality Lazkao (Guipuzcoa) J

SAMPLE INFORMATION

Model designation -

con (ffia derpTTo coly peTanto e conespontiente fonmulario de &)gTiio doy ARETTs yuerPonemos a su disposician en la diregTRIE R riormente mencicnada

13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos por usted facilitados seran incorporados a un fichero titularidad de FUNDACION INNOVARCILLA, con la
CILLA pone en su conocimiento gue V. puede ejercer sus derechos de acceso, 1

{*) The marked tests are outside the scope of ENAG accreditation

Comercial designation Niebla Collection
Innovarcilla code 20112 Number of pieces has been recived 3 ]
~
= sampling Sampling carried out by the client and sent through the transport agency

=
g _
gp 3
§ E  Dete of sample taking - Date of sample reception 29/06/2020
= )
= )
"“[¥ Date of test beginning 14/07/2020 Date of test ending 14/07/2020
£
;ﬁ Nominal dimension; Lenght {mm)} - widht (mm} - Thickness (mn = ]

De acuerde con lo establecido en el art, 5 de la Ley Organica 15/1999, de

finalidad de g
drrigida a FOLIG. IND. EL CRUCE C/ LOF ALAALLETS 77 -1

ENAG

E NS A Y 0 8
N"672/LE1471

innovarcilla
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test report

"PREUSDUTW 8%

Internal test

& Porpuse of the test

DULICLD)

Number smonze—oom-zﬂ

{*} The marked tests are outside the scope of ENAC accreditation

. Determination of scrath hardness of surface according to Mohs [UNE-EN 67101/1M: 1992] '

REQUESTED TESTS

(1) Test standard canceled on 03-18-2009

@DGDDDDDGDQQDGD@DD@D
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5 Janlu’y wﬂm:n ‘A o Oow_E_uccou s U3 suoH <j_u=(>oa NI HOIYC N cvm 335 pa1sn 10d oiz,AuRs 3 Jeuonsab ap peplesy.
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BJ US> YTIDYYAGNNI NODWCiN 3p PEPLIgINY} BIAY3LL UN & s~pRiodioou; Ug.as $0ey;eE Pa3sn Jod 5¢3ep so| 2nb SOUBLIIOMI 3] ‘|BUDSISd 12108J27) 3P SOIEQ LP UQIIBI0i] BP ‘RIGA™ ) 3P £1 3p 6661750 BIILL . 7) A3 B 3P § "LP {3 U OpLAGeIs ) L) OpIanoe 8g
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scrath hardness of surface

P a
‘according to Mohs (*)
£
2{ REPORT INFORMATION
gg Reference S-PA-01126-0091-20 Date of issue 07/23/2020 ]
: Standard UNE-EN 67101/1M:1992, "Ceramic tiles. Determination of scrath hardness of surface according
to Mohs".
Date of test beginning 07/1.4/2020 Date of test ending 07/14/2020 ]

RESULTADOS OBTENIDOS

Number of tested pieces 3 Kind of plece Original tile ]

¢i0n y oposicion de sus datg

Tabla 1 — Minerales de referencia ¥ su doreza ¢n In escala de Mohs

Mineral Dureza de escala de Mohs
Ll : 4 Tested piece Scratch Hardness N

Yeso

Calena

20112-1 5

Fluorita
Apatito
Feldespata {Ortoclasa)

Cuarza
Topacio
Cornddn
Dhamante Wy

| | wfle

20112-2 5

12-
\ 20112-3 5 /

oo~

COMENTARIES

Test standard canceled on 03-18-2009, Test carried out under this standard at the request of the client

De acuer;a con lo establecido en el art. 5 <2 la Ley Orgdnica 151929, c2 13 de diciembre, de Proteccion ¢~ De.tos de Caracter Personal, i informamos rue los dates nor usted facilitades seran incorporados a un fickero titularidad de FUNDACION INNOVARCILLA con la

finalidad de gestionar &l servidio por usted solici4:: 1o, FUNDACION INOVARCILLA pone en si: conotimiento que Vd. miede ejercar sus derechos de aceeso, rectifizacicr:, ’mnmha 1
dirigidz a POLIG. ™ND. EL CRUCE Cf LUS AL*MILLOS 25 - 23710 BALEN {JAEN), junto can copia Cel D.N.1 o completando 2l carresnondiente formulario de ejer..cia de dprecnod e porsmos a su disposicidn er: tajdifeccion ant

Page 3 of 4
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The current report, reference S-PA-01126-0091-20
issued under request of EZARRI MOSAICO
with a front page and 3  pages

CIF G-23 836298
: Pol. & G Catle Los Aesrifos, 25
Teif - D63 878 SR

23710 BALIN (Jatr)
José Angel Laguna Martinez Rosendo J. Galén Arboledas
Manager of Innovarcilla Foundation Laboratory Head
RESPONSIBILITY CLAUSES

* [t is forbidden to reproduce this report, except in a full way, without the writing authorization of Innovarcilla Foundation.

« The results, conclussions and/or recomendations of this report have been achieved by means of the tests and/or
informations provided by the client. The results obtalned, come from the tests of the samples which we received in our
instalations.

« It's not accepted any responsability about the accuracy and representativeness of the sampling unless it would have been
done under our own supervision. Except in the case in which is expressly mentioned, the samples and the references have been
chosen freely by the client.

« All rights are reserved. The report's content is under the protection of the law. It won't can be communicating, converting,
reproducing or distributing publicly, total or partially, without the expressed authorization of the Innovarcilla Foundation. The
reproduction of this report under authorization is only posible in the way of a full photographic facsimile, for its puntual sending
and never massive sending, to clients and/or supliers of the client, with the only objective of the give information and always
with a mention of the authorship of Innovarcilla Foundation.

* It's not responsability of the Innovarcilla Foundation the use that the client or other persen or entity could do of the
information or the instructions that the report contain, in detriment or benefit to the trade marks which the client has could
mention as a identification of the samples of the study.

= This report has a character exclusively comercial and can't be use in any judicial or administrative proceeding, neither as an
expert ruling or documentary proof, except when there is an express authorization by the Innovarcilla Foundation. The
authorization of Innovargilla Foundation will be conditioned, in the case that would be neccesary, by the paid of the client, even
previcusly, of the needed funds to cover the cost for the defence of the report. The right of take any legal actions is reserved by
the Innovarcilla Foundation in case of an violation of this clause.

s The Innovarcilla Foundation can include all the reports, tests, comentaries or any other valoration that it would be judge
necessary, although it wouldn't have been asked for expressely.

= The Innovarcilla Foundation assumes the responsibility of the results achieved in the subcontracted tests.

* The Innovarcilla Foundation guarantees the confidentiality of the information content in this report.

innovarcil
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Rapport d'essal

Données de rapport

[Le ruméra  S-PA-D1126-0091-20 Date d'émission 23/07/2020

L5

d

| Objectif de l'ensayo  Test de contr8le inteme
A

Collection Niebla

[ Fabricant EZARRI MOSAICO

(*) Les essais marqués sortent du cadre de l'accréditation ENAC

innovarcilla
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Rapport d'essal

Données de rapport

arantpriormente mencionada.

enuméro  S-PA-01126-0091-20 Date d'émission 23/07/2020 ]

Identification du client

sician de sus datos, netificandole a FUNDACION INNOVARCILLA mediante carta

ponenyos a su disposicion en la dirg€e

Client / Entreprise  EZARRI MOSAICO ]

W ponen

-ancelagon

Adresse Zubierreka Industrialdea, 58 ]

Usine - Localité Lazkao (Guipuzcoa) ]

Fico 0

To calpgietando el colyespandiente formulario de ejdfticio digfrechos

Identification des échantillons

Designacion del Modelo -

Désignation du modéle Collection Niebla

Code Innovarcilla 20112 Nombre d'échantillons regus 3

or] fopia de
\

%chantillonna Echantillonnage réalisé par le client et envoyé par 'agence de transport

Date d'échantillonnage - Date de réception duéchantillons 29/06/2020

Date de début de l'essai 14/07/2020 Date de fin de l'essai 14/07/2020

»

(55 25 P {T 0 EA

Dimensions nominales: Longueur {(mm) - Largeur {mm) - Epaisseur {(mrr - J

or usted solicitade. FUNDACION INNCYARCILLA pone en su congcimienta que Vd. puede ejercer sus derechos de acceso, rectificacion

1G. IND. EL. CRUCE E.’ LOF ALAMLY

(*) Les essais margués sortent du cadra de |'accréditation ENAC

estionar el servicio

a PO%

{0}

LT

ENAC

E N § A Y 0 §
N°"672/LE 1471

De acuerdo con lo establecido en el ant. 5 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos por usted facilitados seran incorporados a un fichero titularidad de FUNDACKIN INNCVARCILLA con la

tinahidad de
dirigida

innovarcilla
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eSSal

Lenuméro  S-PA-01126-0091-20 J

{*) Les essais marqués sortent du cadre de I'accréditation ENAC

« Détermination de la dureté superficielle suivant I'échelie de Mohs.[UNE-EN 67101/1M: 1992] %

Tests demandés

(1)Régle des épreuves annulée le 18/03/2009

HUuduuduudubiuoiubdy

“epeunaua Qua 1UE UIDIBIR B] US UGDISTUSIP NS B SOLUIDTDH-eRe-Soteaprep-oraeia-nprotey eraepHedieHe HETOtc oAt SRIVE . N SO1/03 “UNI D0 2 epibLy
RUPD AIURIPALL YTIDHYAONN! NOTIVANI © 00pURINou ‘sojep sns p upisodo & URRPRDUED "UQDEILIDE! "0SITE 3 SOUDRIBP SNS Jaalz mww:_q .c.._;_w_.c S_._..w__r,h__,w.mcrg ns Uz uzcm V1 "_u,..m«.xm__._,__,“__z___,ﬁ__%wﬂm_rz—mn.nwm‘.mwc__cm pasn jod cwﬁ%aﬁ _m%c:wmmawﬂ nmﬂ.__m.:ﬂ
£] 40D FTIIDYVAONNI NOIDWANN 8P PEPLEINIL Cudlly un e sopeaodiosu Upias sopepjce) paisn Jod solep so) onb sotBwiou) 9] "(Ruosiad LR 8 S01e() 8P UODISN0N 8t ‘IGWwanip 3p £1 8 ‘Ga6L/S 1 BIUpDI) 437 €| 80 © "B |3 Ua OPDAIGRISS O U2 GPJANE a(]

E Objectif de l'ensayo  Test de contrdle interne

o

Calfe los Alamillos 25, Poligone industrial El Cruce / 23710 Bailén {Jaén) / { 953 67 85 59 /f 953 67 8560
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dureté superficielle suivant Mohs(*

DONNEES DU RAPPORT

Le numérc S-PA-01126-0091-20 Date d'émission 23/07/2020 ]

WVARCILLA mediante carta

ghte mendonada.

A

Normatif UNE-EN 67101/1M:1992. “Carreaux et dalles céramiques. Détermination de la dureté
superficielle suivant I'échelle de Mohs".

Date de début de l'essai  14/07/2020 Date de fin de l'essai 14/07/2020 ]

RESULTATS OBTENUS

Nombre de piéces testées 3 Type de piéce Tuile d'origene J

ficacion, sancelacian y oposicion de sus datos

unto con copia del D.NI o completande el correspundiente formulario de ejercicio de derfchos ghie ponemos a su disposicion b fa dileqtion anterior

diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal, le informamos que los datos par usted facilitades serdn incorparades a un fichero titularidad de FUNDACION INNGVARCILLA con la

§ ‘Tabia 1 — Minerales de referescia v su durexa eo Ia escals de Mobs

g: Mineral Durezs de escals de Mohs

b t . .

b Toleo 4 Tuile Dureté Superficielle )
] Yeso 2

£ Calewa 3

3 - 201121 5

3 Fhunrain 3

g Apztito 5

H Feldespato {Ortoclasa) 6 20112-3 5

qé Cuarzo T

3 N . \ 20m23 5 )
= Corinddn 9

gx hamanie [1H]

8

%3

OBSERVATIONS

Régle des &preuves annulée le 18/03/2009, Test réalisé sous cette norme a la demande du client

gestionar el servicio per bsted solictiado. FUNDACION INNOVARCL

e acuerdo con lo establecido en el art. 5 de ia Ley Organica 15/1994, de 13 de
dirigida a POLIG, IND, FL CRUCE €/ LOS ALAMILLOS 25 - 23710 BAILEN (JAEN),

finalidad de

Page 3 de 4
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Ce rapport, n° S-PA-01126-0091-20
émis a la demande de EZARRI MOSAICO
Il se compose d'une couverture et 4 pages

FUNDACION
INNOV;

C.JF:G-23.538 233

José Angel/Laguna Martinez Rosendo J. Galan Arboledas
Gérant de la Fondation Innovarcilla Chef de laboratoire

CLAUSES DE RESPONSABILITE:

« Ce rapport d'essai ne doit pas &tre reproduit, sauf dans son intégralité, sans l'accord écrit de la Fondation Innovarcilla.

= Les résultats, conclusions et / ou recommandations contenus dans ce rapport ont &t obtenus & partir des tests effectués et
/ ou des informations fournies par le pétitionnaire. Les résultats émis correspondent aux tests réalisés sur les échantillons
regus dans nos [nstallations.

= Aucune responsabilité n'est acceptée quant & I'exactitude et la représentativité de I'échantillonnage & moins qu'il n'ait été
effectué sous notre propre supervision. Sauf mention expresse, les échantillons et leurs références ont &té librement choisis par
le pétitionnaire.

+ Tous les droits sont réservés. Le contenu de ce rapport bénéficie de la protection accordée par la loi. 1l ne peut &tre
communiqué, transformé, reproduit ou diffusé publiquement en tout ou en partie, sans l'autorisation expresse de la Fondation
Innovarcilla. La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous la forme d'un fac-similé photographique complet, pour
l'expédition ponctuelle et non massive aux clients et / ou fournisseurs du pétitionnaire, dans le seul but d'informer et de
toujours citer la paternité de 'a Fondation Innovar¢illa.

« La Fondation Innovarcilla n'est pas responsable de I'utilisation que le pétitionnaire ou une autre personne ou entité fait des
donndes ou indications contenues dans ce rapport, au détriment ou au profit des marques que le pétitionnaire aurait pu citer
comme identification des échantillons soumis &tudier.

s Ce rapport est de nature exclusivement commerciale et ne peut étre utilisé dans aucune procédure judiciaire ou
administrative, que ce soit comme expertise cu comme preuve documentaire, sauf autorisation expresse de la Fondation
Innovarcilla. L'autorisation de la Fondation Innovarcilla sera conditionnée, le cas échéant, au paiement par le client, méme &
l'avance, des fonds nécessaires pour couvrir les dépenses liées 8 la défense de ce rapport La Fondation Innovarcilla se réserve
le droit de prendre les mesures juridiques appropriées en ¢as de violation de cette clause.

« La Fondation Innovarcilla peut inclure dans ses rapports des analyses, des commentaires ou toute autre évaluation qu'elle
juge nécessaire, méme si cela n'a pas &té expressément demandé.

* La Fondation Innovarcilla assume la responsabhilité des résultats obtenus dans les tests sous-traités.

« La Fondation Innovareilla garantit la confidentialité du contenu de ce rapport.
(*} Les essais marqués sortent du cadre de l'accréditation ENAC

ENAG

INNOV;
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UNE EN ISO 10545-12

Resistencia Helada
Accelerated ageing

Résistance au gel












UNE EN ISO 10545-13

Resistencia Quimica
Chemical resistance

Résistance chimique
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